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Resumo

Este trabalho apresenta resultados sobre o potencial de redug&o dos niveis de CO2 associados & produgéo
de concretos de cimento Portland por meio do emprego de cimento Portland tipo CP Ill - E 40 e silica da
casca do arroz (SCA). O emprego da SCA tem sido crescente e constituido uma alternativa concreta para
producdo de concretos mais sustentaveis, ou seja, concretos associados a menores emissbes de CO2 e
pozolanas obtidas de fontes renovaveis, tal como a biomassa, em especial, a cultura do arroz. Neste
trabalho, adotou-se um trago de concreto como referéncia e duas composi¢fes alternativas para andlise do
concreto produzido com CP Il E — 40 e SCA. Os tracos foram ensaiados aos 7, 14 e 28 dias por
compressédo axial apds cura umida, tendo demonstrado além de efetiva redugdo das quantidades de CO2
envolvidas, ser possivel também um incremento de resisténcia mecénica da ordem de 15%.

Palavra-Chave: silica da casca do arroz; pozolana; sustentabilidade.

Abstract
This paper shows results of the potential reduction of CO2 levels associated with the production of Portland
cement concrete. Portland cement type CP Il - E 40 (according to brazilian standard) and Husk Rice Ash

Silica (SCA) were employed. The SCA addition increases the concrete strength and moreover it is a
sustainable alternative being associated with lower CO2 emission and energy production from biomass. In
this work was adopted a concrete reference and two alternative compositions to analysis . Differents SCA
contents were employed. The concretes were tested 7, 14 and 28 days old. The results shown to be possible
an effectively reduction of CO2 involved. Also, it was observed an increase mechanical strength by 15%.
Keywords: Husk Rice Ash; Pozzolan; sustainability.

1 Introducéo

A casca do arroz tem se tornado, no Brasil, um grave problema ambiental em vitude da
crescente producdo agricola e pela quantidade de gas metano gerada pelo descarte
incorreto deste residuo na natureza®?. Conforme literatura, a cada tonelada de arroz séo
produzidos cerca de 200 kg de casca in natura®4. Estes nimeros se tornam ainda mais
criticos ao considerarmos a producéo brasileira, especialmente no estado do Rio Grande
do Sul, da ordem de oito milhdes de toneladas. Para producao da silica de casca de arroz
(SCA) nao basta haver somente a queima, mas sim um processo no qual seja possivel
fazé-la em condi¢cdes controladas para manter as caracteristicas de pozolanicidade. No
Brasil, um sistema inovador de combustao por meio de leito fluidizado tem sido bastante
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eficiente na producdo desta pozolana. Este tipo de combustdo melhora ndo somente a
eficiéncia da queima, mas também permite a extracdo da silica da casca de arroz com
gualidade constante, alto grau de amorficidade e, consequéntemente, aumento da
pozolanicidade, possibilitando, assim, sua utilizagdo como adi¢cdo e/ou substituicdo parcial
do cimento nas dosagens de concretos e argamassas. O potencial de aplicacdo da silica
da casca do arroz (SCA) foi verificado neste trabalho com intuito ndo somente da
otimizacdo dos teores do cimento Portland, mas também com foco na producédo de
concretos sustentaveis. Dessa forma, além do problema ambiental relacionado a casca do
arroz carbonizada ou in natura, também destaca-se o alto consumo de cimento Portland
pela sociedade e os elevados niveis de emiss@o de gas carbdnico na atmosfera durante a
producdo do clinquer, para cada tonelada produzida sdo geradas aproximadamente 1
tonelada de CO.2. A possibilidade de uso de uma pozolana oriunda de fontes renovaveis
tem demonstrado no Brasil ser uma alternativa de grande impacto na sustentabilidade
aplicada a construgdo civil, além de permitir melhor desempenho e durabilidade aos
compaositos cimenticios e reducédo de custos.

1.1 Sustentabilidade na producao do cimento e da SCA

O desabastecimento de energia e necessidade de novas fontes de geracdo e composicao
da matriz energética tem influenciado no aumento da queima da casca do arroz,
especialmente na regido sul do Brasil pelas termelétricas. Dessa forma, o emprego da
biomassa € uma oportunidade ndo somente na oferta de energia, mas também na
descentralizacdo do sistema, permitindo seu fornecimento préximo aos grandes centros
de consumo. Conforme literatura existem vérias formas de conversdo da biomassa em
energia, sendo as mais utilizadas a combustdo direta, a gaseificagcdo e a pirdlise. A
guestdo ambiental associada a necessidade de minimizacao das emissdes de CO: torna-
se favoravel o emprego da biomassa, pois 0 balanco do CO: liberado na queima é
compensado na realizacdo da fotossintese, mantendo, assim, equilibrado este sistema.

O emprego da SCA como adicdo e/ou substituicdo ao cimento Portland pode ser
considerado uma solucdo de grande impacto na sustentabilidade, sendo seus beneficios
nao somente relacionados ao processo de geracao de energia alternativa, mas também a
diminuicdo do consumo de cimento Portland e maior durabilidade dos concretos de
cimento Portland.

Embora a industria cimenteira tem buscado alternativas importantes na reducdo dos
niveis de CO2 emitidos na producdo do clinquer, tal como o emprego das adicbes
cimenticias, acdes importantes ainda sdo necesséarias. Recentemente, destaca-se na
indUstria do cimento o coprocessamento de residuos e, consequente, diminuicdo do
consumo dos combustiveis fosseis. No entanto, independente destas a¢fes, a industria
da construcao civil deve buscar melhor desempenho e maior durabilidade dos concretos
produzidos, além de adotar novos conceitos como a “desmaterializagao”. Estas agbes e
resultados sdo possiveis de serem obtidos por meio do emprego de pozolanas tal como a
silica da casca do arroz (SCA), promovendo, assim, novas praticas de desenvolvimento
sustentavel aplicaveis no campo da engenharia civil.
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2 Materiais

2.1 Silica da casca do arroz. A silica empregada neste estudo foi caracterizada
guimicamente apresentando composi¢cao conforme abaixo (Tabela 1).

Tabela 1: Analise quimica da SCA - Fonte: RHA Solutions (2013)

Elemento | SiO2 Al,O3 | Fex03 TiO, CaO MgO K20 Na,O ZrO, P20s PF

% 93,99 0,20 0,05 0,003 0,51 0,14 1,16 0,02 - 0,36 3,30

A atividade pozolanica da SCA foi verificada pelo método de Chapelle Modificado, sendo
obtido como resultado o indice apresentado a seguir (Tabela 2).

Tabela 2 - Atividade Pozolanica da SCA — Método Chapelle - Fonte: RHA Solutions (2013)

Identificagdo da Amostra Teor
Nome da amostra mg Ca(OH)2/ g de material
Silica Ativa — Silcca N:r?cr; — Silica da Casca do 1379,37

A seguir, de forma ilustrativa, apresenta-se uma microscopia da SCA (Fig.1l) e
propriedades complementares (Tabela 3).

) A & Vo
Silica Casca de Arroz SignalA=VPSE WD = 15mm
= Mag= 500X EHT = 15.00 kV
W iy =
Figura 1 — Microscopia eletronica de varredura da silica da casca
do arroz — Fonte: RHA Solutions (2013)
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Tabela 3 — Propriedades da SCA

O

IBRACON

Area superficial

Diametro médio

Massa especifica

21.150 m?/kg

14,0 um*

2,17 g/cm®

* quantidade retida na peneira # 325 mesh (45um ): 2,1%

2.2 Agregado miudo natural. Neste trabalho foi empregado agregado miudo natural de
procedéncia quartzoza com as propriedades apresentadas a seguirr (Tabelas 4 e 5).

Tabela 4 — Propriedades do agregado mildo se

undo normas brasileiras NBR 7211 e NBR 9776

Dimensdo maxima
caracteristica

Madulo de Finura

Classificacao

Massa especifica

1,2 mm

1,36

ZONA UTILIZAVEL
INFERIOR

2,65 g/cm?®

Tabela 5 — Propriedades do agregado mitdo segundo norma brasileira NBR 7211

Peneira Material Individuais Retido Acumulado
Retido

(mm) () (%) (%)
9,5 0,0 0 0
6,3 2,4 0 0
4,8 8,9 1 1
2,4 7,2 1 2
1,2 12,0 2 4
0,6 23,0 3 7
0,3 222,6 28 35
0,15 422,7 52 87

Fundo 106,2 13 100

Totais 805,0 100 136

2.3 Agregado miudo artificial. Neste trabalho também foi empregado como agregado
miudo areia de procedéncia calcarea britada com as seguintes caracteristicas (Tabelas 6

e’7).
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Tabela 6 — Propriedades do agregado mitdo segundo normas brasileiras NBR 7211 e NBR 9776

Dimensdo maxima
caracteristica

Mddulo de Finura

Classificacao

Massa especifica

4,8 mm

2,8

ZONA OTIMA

2,66 g/cm?®

Tabela 7 — Propriedades do agregado mitdo segundo norma brasileira NBR 7211

Peneira Material Individuais Retido Acumulado
Retido
(mm) (9) (%) (%)
9,5 0,0 0 0
6,3 121 1 1
4.8 18,2 2 3
2,4 102,9 11 14
1,2 211,8 23 37
0,6 220,8 24 61
0,3 147,1 16 77
0,15 106,3 12 89
Fundo 96,2 11 100
Totais 9154 100 281

2.4 Agregado graudo. O agregado graudo empregado foi de origem basaltica

apresentando as seguintes caracteristicas (Tabelas 8 e 9).
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Tabela 8 — Propriedades do agregado mitdo segundo normas brasileiras NBR 7211 e NBR 9776

Dimensdo maxima
caracteristica

Mddulo de Finura

Classificacao

Massa especifica

25 mm

6,91

BRITA1

2,76 g/cm?®

Tabela 9 — Propriedades do agregado mitdo segundo norma brasileira NBR 7211

Peneira Material Individuais Retido Acumulado
Retido
(mm) (9 (%) (%)
32,0 0 0 0
25,0 0 0 0
19,0 600 7 7
12,5 5800 68 75
9,5 1300 15 90
6,3 650 8 98
4,8 50 1 99
Fundo 100 1 100
Totais 8500 100 691

2.5 Cimento Portland. Foi empregado neste trabalho o cimento do tipo CPII-E 40. Para
calculo do consumo dos materiais foram determinadas suas massas especificas,
apresentadas abaixo (Tabela 10).

Tabela 10 — Massa especifica do cimento Portland

Massa especifica do cimento

3,02 g/cm?®

2.6 Aditivo superplastificante. Foi redutor

plastificante a base de policarboxilatos.

empregado como de &gua, aditivo
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3 Metodologia

Os teores de cimento Portland foram definidos por meio de trés tragos de concretos,
sendo um de referéncia e outros dois com emprego da silica da casca do arroz (Tabela
11). As composicdes que empregaram a silica (SCA) obedeceram critérios distintos.
Optou-se para a primeira composicdo com silica da casca do arroz apenas a adicdo em
massa sobre o total de cimento. Para a segunda composi¢éo estudada, foi suprimido 10%
do aglomerante em massa, sendo adicionado apenas 3% da SCA. Também, optou-se a
adocdo da relacdo agual/cimento fixa. Na tabela 11 sdo apresentadas as composicoes
gue foram estudadas.

Tabela 11 — Composi¢cdes de concretos estudados

Agregado Agregado Agregado | Relacdo Aditivo
Ref. | Cimento SCA mildo mildo graddo [a/c] plastificante
natural artificial [%]
A 1 0 1,747 1,470 3,000 0,53 0,08
B 1 0,103 1,839 1,609 3,276 0,53 0,08
c 1 0,035 2,000 1,630 3,314 0,53 0,08

Para cada composicdo foram moldados doze corpos-de-prova cilindricos, com 10
centimetros de diametro e 20 centimetros de altura, conforme procedimentos prescritos
pela norma brasileira NBR5738. A determinacédo do slump obedeceu a Norma Mercosul
NBR NM 67. Os ensaios de compressdo axial foram realizados aos 7, 14 e 28 dias de
idade conforme NBR5739 — Concreto - Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos. Também, determinou-se a massa especifica, porosidade e indice de vazios
conforme NBR9778 - Argamassa e concreto endurecidos - Determinacédo da absorcéo de
agua, indice de vazios e massa especifica.

4. RESULTADOS

Na tabela a seguir, sdo apresentados os resultados das propriedades fisicas dos
concretos (Tabela 12).
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Concreto Absorcao Massa especifica Porosidade
[%] [g/cm3] [%]
A 4,5 2,7 11,9
B 53 2,1 11,4
C 4,1 2,4 9,9

O

IBRACON

A seguir, sdo apresentados os resultados de compresséo nas idades de 7, 14 e 28 dias
(Fig. 2).

Resisténcia a compressdao [MPa] - CP Ill E -40

50
45
40
35 -
30 -
25 -
20 -
15 ~
10

HA
HB

mC

fc7 fcl4 fc28
32,5 37,2 39,6
371 41,1 45,6
374 42,7 46,0

Figura 2 — Resisténcia a compresséao axial dos concretos moldados

A seguir sdo apresentados os slumps, determinados para cada concreto durante as
moldagens dos corpos-de-prova, conform procedimentos estabelecidos pela NBR NM 67
(Tabela 13).

ANAIS DO 57° CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2015 -57CBC 8



A Anais do 57° Congresso Brasileiro do Concreto
CBC2015 0
() Outubro / 2015

IBRACON

Bonito*MS+ 2015

@ 2015 - IBRACON - ISSN 2175-8182

Tabela 13 — Slump test — Abatimento do tronco do cone

Concreto Abatimento (slump)
[cm]
A 15,0
B 8,0
C 9,0

5 DISCUSSAO DOS RESULTADOS

Conforme resultados apresentados verificca-se a eficiéncia da SCA como pozolana,
evidenciada pelo expressivo incremento de resisténcia mecanica dos concretos
produzidos. Isto torna-se claro na comparacdo entre as composicoes A (referéncia) e B
(10% de SCA sobre a massa de aglomerante) que obtive incremento de resisténcia a
compressao axial de 15%.

No entanto, a composi¢cdo C possui maior destaque, sendo esta a qual 10% da massa de
aglomerante foi substituida por apenas 3% de SCA com correcdo do volume de massa
produzido junto ao agregado miudo natural. A finalidade desta composi¢do foi tornar
possivel a manutencdo da resisténcia a compresao axial e adocdo de parametros de
sustentabilidade, seja estes conferidos pela reducdo da quantidade de cimento Portland,
ou caracteristicas intrinsecas ao processo de producéo da silica da casca do arroz.

Fica evidente que o emprego da SCA permite maior eficiéncia da relagéo
custo/resisténcia, além de colaborar nas praticas de desenvolvimento sustentavel
aplicadas a construcao civil.

A diminuicdo da porosidade e permeabilidade também foram evidenciadas nas
composi¢cdes com SCA, conforme apresentadas na tabela 13.

CONCLUSOES

- A silica da casca do arroz (SCA) obtida pelo processo de queima por leito fluidizado
caracteriza-se como excelente alternativa a silica ativa oriuda da fabricagéo de ferro-silicio
ou silicio metélico, especialmente no Brasil, grande centro produtor;

- O uso de pozolanas oriundas de biomassa constitui alternativa de grande impacto na
construcgdo civil, especialmente devido a redugéo dos teores de CO2 relacionados ao alto
consumo de cimento e as caracteristicas intrinsecas do processo de produc¢ao da silica da
casca do arroz.
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